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Viskositätsentwicklung der Biresin® CR122-Harz-Härter-Gemische, 25°C
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Biresin® CH122-3 Biresin® CH122-5

Wärmeentwicklung der Biresin® CR122-Harz-Härter-Gemische, 100 g / 23°C, isoliert,
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Biresin® CH122-3

Biresin® CH122-5

Meßbedingungen: Rotationsviskosimeter, Platte/Platte, Meßspalt 0,2 mm












